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1) Ağırlıkça %10 Si içeren 1 kg. Al-Si alaşımı için aşağıdaki soruları cevaplandırın: 

 

a)Sıvı alaşım soğurken ilk katı 

çekirdeklerinin oluşmaya başladığı sıcaklık 

nedir? (5) 

600°C 

b)Alaşım hangi sıcaklıkta tamamen katılaşır? 

(5) 

577°C 

c)Tamamen katılaştığında ötektik dışı faz 

hangisidir ve miktarı nedir? (5) 

Ötektik dışı faz   dır. 

kg236,0
6,16,12
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
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d)576 °C sıcaklıkta bulunan fazlardaki Si miktarı (gram olarak) nedir? (15) 

α ve β fazları vardır. 

α’da Si %1,6 dır. 

α miktarı kg915,0
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α’da Si miktarı kg0146,0
100

6,1
*915,0   

β’da Si %100 

β miktarı kg085,0
6,1100

6,110





  

β’da Si miktarı kg085,0  

2) Çapı 10 mm olan bir çubuğa ekseni doğrultusunda çekme kuvveti uygulanmaktadır. Şekil değişimi elastiktir. 

Çapta 2,5.10
-3

 mm küçülmeye yol açan çekme kuvvetini ve kayma modülünü hesaplayın. Poisson oranı 0,35 ve 

elastiklik modülü 10,1.10
4
 MPa. (25) 
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3) HMK kafese sahip bir metalin atom yarıçapı 1,210.10
-8

 cm, yoğunluğu 7,91 g/cm
3
 ise atom ağırlığı (g/mol) 

nedir? (Avogadro sayısı 6,02.10
23

) (20) 

HMK’da 2 atom vardır. 
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4) Atom yarıçapı 1,30 


  olan YMK bir elementin  112  doğrultusunda atom yoğunluğunu hesaplayın.(25) 
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