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1) Ağırlıkça %50 Sn içeren bir Sn-Pb alaşımında: 

 
d) 100 °C sıcaklıkta bulunan fazların ağırlıkça miktarı (% 

olarak) nedir? (7) 
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a)200°C sıcaklıkta bulunan fazların bileşimi 

nedir? (6) 

200°C de α ve sıvı faz vardır. 

α nın bileşimi %18 Sn 

Sıvının bileşimi %54 Sn 

b)Bu fazların ağırlıkça miktarı (% olarak) 

nedir? (6) 
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c) 100 °C sıcaklıkta bulunan fazların bileşimi 

nedir? (6) 

100°C de α ve β var 

α da %5 Sn 

β da %99 Sn 

2) Krom’un kafesi HMK, yoğunluğu 7,91 g/cm
3
, atom ağırlığı 51,996 g/mol olduğuna göre atom yarıçapı cm 

olarak nedir? (Avogadro sayısı 6,02.10
23

) (25) 

HMK’da 2 atom vardır. 
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3) Akma gerilmesi 48 MPa olan bir metal çubuktan yapılan silindirik çekme çubuğunun başlangıç çapı 10 mm 

ve başlangıç boyu 100 mm dir. 2500 N yük altında çapı 9,89 mm ve boyu 104 mm olduğuna göre, Elastiklik 

modülü, Poisson oranı ve kayma modülünü hesaplayın.(25) 
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4) Atom yarıçapı 1,24 


  olan HMK bir elementin  112  doğrultusunda atom yoğunluğunu hesaplayın.(25) 
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