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1. Cap1 6,35 mm olan bir gubuga 345 N/mm? degerinde bir gergek cekme gerilmesi uygulandiginda gapi
5,59 mm olmaktadir. Sekil degisiminin liniform ve ¢ubuk hacminin sabit kaldigini kabul ederek % uzama ve
nominal ¢ekme gerilmesi degerlerini bulun. (20)
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2. Capt 10 mm olan silindirik bir ¢elik ¢ubuk ekseni dogrultusunda uygulanan bir kuvvetle elastik sekil
degistirmektedir. Capta 3.10"° mm elastik daralmaya yol agacak olan kuvveti hesaplaym. Celigin elastiklik
modiili 20,7.104 MPa, Poisson oran1 0,27 “dir. (20)

3.10°° o = E.g =20,7.10* *1,11.10™" = 229,77MPa
v:@:g. - 10 _11110 7*10°
g 0.27 F=o*A =229,77* =18046 N

3. Gergek ¢ekme efrisi o, = Key"seklinde olan bir metalin ¢ekme deneyinde odlgiilen gercek cekme
gerilmeleriyle bunlarin ¢cekme dogrultusunda yol actiklar1 gergek birim uzama degerleri asagidadir:

Gercek gerilme (MPa) Gercek birim uzama
345 0,10
414 0,20

Gergek birim uzamanin 0,25 olmasi i¢in uygulanmasi gereken gercek cekme gerilmesi nedir? (20)

345 = K(O’l)n = In(345j = n*In(%j =n=0,262
414 K(0,2) 414 0,2

345=K(01)***” = K =630,69MPa & =630,69(0,25)"*** = 438,61MPa




4. HMK kristal yapiya sahip bir element olan iridyumun 6zgiil agirhigi 22,4 glem® ve atom agirligi 192,2
g/mol olduguna gore atom yarigap1 nedir? (20)

HMK da 2 atom vardir.
« 1922 « 192,2
23 23
204=— 002107 ¢ 002107 _54510%cm
a 22,4

=132.10%cm
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HMK icin 4r = a3 = r = af _305.10°V3

5. HMK Kafeste (100), (110), (111) diizlemlerini, bu diizlemlerdeki atom sayisin1 ve diizlemlerin alanlarini
hesaplayn. (20)
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